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Cliente: Imodonto Ind. de Materiais Odontológicos, Com., Imp. 

e Exp. Eireli - ME 
OS: 0337/0374-25 

Contato: Marcelo Pereira 

E-mail: assessorqualidade@imodonto.com Telefone: (19) 3565-2716 

Endereço: Rua Urbano Rabello, 572 Bairro: Vila Nova 

Cidade/UF: Pirassununga/SP CEP: 13632-302 

Data de Recebimento da(s) Amostra(s): 06/02/2025 

Período de Realização do Trabalho: 06/02/2025 a 21/02/2025 
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1 IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S) 

 

As amostras enviadas pelo cliente foram identificadas pela Afinko de acordo com a 

Tabela 1. Na Figura 1 podem ser observadas imagens das amostras como recebidas. 

 

Tabela 1 - Identificação da(s) Amostra(s). 

Identificação da Afinko Identificação do Cliente 

AFK250873 
Resina TERMOCRIL CLARO  

Lote: 001/24  
Fáb.: Jul/24 - Val.: Jul/34 

AFK250874 
Resina D'IMO Rosa Medio  

Lote: 003/24   
Fáb.: Nov/24 - Val.: Nov/34 

 

 
Figura 1 – Imagens das Amostras: (a) AFK250873 e (b) AFK250874.  

 

2 OBJETIVOS 

 

Realizar os ensaios de Tração e Compressão em 02 (duas) amostras para 

caracterizá-las. 

 

3 MÉTODO(S) DE ENSAIO 
 

3.1 Tração 

 

Na Tabela 2 estão apresentadas as condições do ensaio. 

 

 

(a) (b) 
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Tabela 2 - Condições do ensaio de Tração. 

Temperatura do Laboratório: 23,8°C Umidade do Laboratório: 46% 

Temperatura do Ensaio: 23°C Número de Corpos de Prova: 03 

Célula de Carga: 30 kN Velocidade do Ensaio: 10 mm/min 

Preparação dos Corpos de Prova: 

(     )  Injeção 

(     )  Usinagem 

(     )  Prensagem 

(     )  Estampagem 

( X )  Enviados pelo Cliente 

Data de Realização: 12/02/2025 

Equipamento(s): Instron EMIC, modelo 23-30 

Norma(s) de Referência: Metodologia Interna da Afinko 

 

Na Figura 2 estão apresentadas imagens do dispositivo utilizado no ensaio de 

Tração. 

 

 
Figura 2 – Dispositivo utilizado no ensaio de Tração. 
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3.2 Compressão 

 

Na Tabela 3 estão apresentadas as condições do ensaio. 

 

Tabela 3 - Condições do ensaio de Compressão. 

Temperatura do Laboratório: 23,0°C Umidade do Laboratório: 50% 

Temperatura do Ensaio: 23°C Número de Corpos de Prova: 03 

Célula de Carga: 30 kN Velocidade do Ensaio: 10 mm/min 

Preparação dos Corpos de Prova: 

(     )  Injeção 

(     )  Usinagem 

(     )  Prensagem 

(     )  Estampagem 

( X )  Enviados pelo Cliente 

Data de Realização: 12/02/2025 

Equipamento(s): Instron EMIC, modelo 23-30 

Norma(s) de Referência: Metodologia Interna da Afinko 

 

Na Figura 3 estão apresentadas imagens dos dispositivos utilizados no ensaio de 

Compressão. 

 

 
Figura 3 – Dispositivos utilizados no ensaio de Compressão:  

(a) Longitudinal e (b) Transversal. 

 
 

 

(a) (b) 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Tração 

 

Nas figuras a seguir estão apresentadas as curvas de carga em função do 

deslocamento. Nas tabelas que as seguem estão apresentados os resultados do ensaio. 

 

 
Figura 4 - Curvas Carga x Deslocamento da amostra AFK250873. 

 

Tabela 4 – Resultados do ensaio de Tração. 

Amostra C.P. Carga Máxima (N) 

AFK250873 

1 186,80 

2 138,57 

3 186,84 

Média 170,74 

Desvio Padrão 27,86 

 

 
Figura 5 – Corpos de prova da amostra AFK250873 após o ensaio de Tração. 
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Figura 6 - Curvas Carga x Deslocamento da amostra AFK250874. 

 

 
Tabela 5 – Resultados do ensaio de Tração. 

Amostra C.P. Carga Máxima (N) 

AFK250874 

1 355,61 

2 341,69 

3 197,90 

Média 298,40 

Desvio Padrão 87,31 

 

 

 
Figura 7 – Corpos de prova da amostra AFK250874 após o ensaio de Tração. 
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4.2 Compressão 

 

Nas figuras a seguir estão apresentadas as curvas de carga em função do 

deslocamento. Nas tabelas que as seguem estão apresentados os resultados do ensaio. 

 

 
Figura 8 - Curvas Carga x Deslocamento da amostra AFK250873 (Longitudinal). 

 

Tabela 6 – Resultados do ensaio de Compressão. 

Amostra C.P. Carga Máxima (N) 

AFK250873 

Longitudinal 

1 814,44 

2 957,75 

3 568,62 

Média 780,27 

Desvio Padrão 196,80 

 

 
Figura 9 – Corpos de prova da amostra AFK250873 (Longitudinal)  

após o ensaio de Compressão. 
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Figura 10 - Curvas Carga x Deslocamento da amostra AFK250873 (Transversal). 

 

 

Tabela 7 – Resultados do ensaio de Compressão. 

Amostra C.P. Carga Máxima (N) 

AFK250873 

Transversal 

1 208,61 

2 171,95 

3 141,31 

Média 173,96 

Desvio Padrão 33,70 

 

 

 
Figura 11 – Corpos de prova da amostra AFK250873 (Transversal)  

após o ensaio de Compressão. 
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Figura 12 - Curvas Carga x Deslocamento da amostra AFK250874 (Longitudinal). 

 

 

Tabela 8 – Resultados do ensaio de Compressão. 

Amostra C.P. Carga Máxima (N) 

AFK250874 

Longitudinal 

1 15440,53 

2 27979,37 

3 27981,20 

Média 23800,37 

Desvio Padrão 7239,83 

 

 
Figura 13 – Corpos de prova da amostra AFK250874 (Longitudinal)  

após o ensaio de Compressão. 

 

Os corpos de prova 2 e 3 da amostra AFK250874 (Longitudinal) atingiram o limite 

da célula de carga sem apresentar ruptura. 
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Figura 14 - Curvas Carga x Deslocamento da amostra AFK250874 (Transversal). 

 

 

Tabela 9 – Resultados do ensaio de Compressão. 

Amostra C.P. Carga Máxima (N) 

AFK250874 

Transversal 

1 593,44 

2 574,44 

3 611,35 

Média 593,08 

Desvio Padrão 18,46 

 

 

 
Figura 15 – Corpos de prova da amostra AFK250874 (Transversal)  

após o ensaio de Compressão. 
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5 CONCLUSÕES  

 

Nas tabelas a seguir estão apresentados resumos dos resultados obtidos. 

 

Tabela 10 – Resumo dos resultados de Tração. 

Amostra Carga Máxima (N) 

AFK250873 170,74 

AFK250874 298,40 

 

Tabela 11 – Resumo dos resultados de Compressão. 

Amostra 
Carga Máxima (N) 

Longitudinal Transversal 

AFK250873 780,27 173,96 

AFK250874 23800,37 593,08 

 

No ensaio de Compressão, quando ensaiados no sentido longitudinal, os corpos de 

prova 2 e 3 da amostra AFK250874 atingiram o limite da célula de carga sem apresentar 

ruptura. 

 

 

 

 

 

São Carlos, 21 de fevereiro de 2025. 

 

 

 

 

 

Murilo Butarelli Miuci 

Pesquisador 

Dr. Marcio Kobayashi 

Diretor Técnico 
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Observações Finais 
 
- Os resultados aqui apresentados referem-se exclusivamente às amostras analisadas, 
nas condições em que foram realizados os ensaios, não sendo extensivos a quaisquer 
lotes, mesmo que similares. 
- O laboratório não é responsável em caso de interpretação ou uso indevido que se possa 
fazer deste documento. 
- A reprodução deste documento deve ser realizada na íntegra. 
- As amostras serão mantidas por dois meses ou conforme determinado no 
orçamento/contrato.  
- A Afinko considera o resultado obtido como valor comparativo para a classificação 
mencionada nas normas técnicas, quando aplicado. A incerteza de medição apenas será 
expressa no Relatório de Ensaio mediante a solicitação do cliente. 
 

-- Fim do Relatório – 
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